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 تجهيز الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة لتحسين مقاومة التجعد والعفن ع

E 
Finishing of Cotton and Cotton Blended Fabrics to Improve the Rot and 

Crease Resistance 

 الموضوع
Subject 

 ع
دراسة لبعض التجهيزات التي تتم على الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة مع البولي استر 

 .لسهولة العناية ومقاومة للتمزق والتآكل

E 

A study of some equipment which is made of cotton fabrics and cotton 

blended with polyester for easy care and resistant to corrosion and 

rupture. 

 إنجليزي عربي        :لغة الوثيقة
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 المستخلص
Abstract 

 ع

 

اهتمت الدراسة بتجهيز الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة معع البعولي اسعتر لتحسعين مقاومعة العفعن 

أمععين فععي (كربامويععل ايثيععل 2-هيدروكسععي ميثيععل  -ن)والتجعععد وذلععك باسععتخداك المركععث النشعع  ث ثععي 

ة علعى كعل معن وجود العوامل المساعدة المختلفة ،ودراسة تأثير الأنواع المختلفة من العوامل المساعد

وكانت نتيجعة الدراسعة أن الأقمشعة المجهعزة بهعما المركعث مجهعزة .المتانة ومقاومة التجعد والكرمشة 

مياايععا مععع سععليلون القطععن بععرواب  قويععة ويععدة علععى ذلععك نيععادة نسععبة يتجهيععزا داامععا لأنععت تععم اتحادهععا ك

علعى تحسعين مقاومعة الأقمشعة النيتروجين في الأقمشة المجهزة ، وأن نعوع العامعل المسعاعد لعت تعأثير 

للعفن كمعا أن تعأثير العامعل المسعاعد علعى تجهيعز الأقمشعة القطنيعة المعالجعة لمقاومعة العفعن كعان يتبعع 

فوسععفات <كلوريععد الزنععك <كلوريععد الماينيسععيوك<كلوريععد الأمونيعوك<كلوريععد الألمنيععوك: النظعاك التععالي 

 .كبريتات الأمونيوك<كبريتات الألمنيوك <الأمونيوك 

وأن الأقمشة القطنيعة المعالجعة قعد اكتسعبت مقاومعة للتجععد والكرمشعة وأن هعمم المقاومعة تتبعع النظعاك 

 :التالي 

< كبريتععات الأمونيععوك <كبريتععات الألمنيععوك < كلوريععد الزنععك <كلوريععد الأمونيععوك<كلوريععد الألمنيععوك

 .كلوريد الماينيسيوك< فوسفات الأمونيوك 

بعولي اسعتر لمقاومعة العفعن فقعد ا تفظعت % 96قطعن و% 96طة معن أما عند معالجة الأقمشة المخلو

 :بمتانتها وكانت تتبع النظاك التالي 

كبريتعات الألمنيعوك <فوسعفات الأمونيعوك < كلوريد الألمنيوك <كلوريد الماينيسيوك < كلوريد المونيوك 

 .كبريتات الأمونيوك<كلوريد الزنك <

كما أن الأقمشة المخلوطة اكتسبت مقاومة للتجعد ونجد أن مقاومة التجعد تتبع النظاك التالي تبعا لنعوع 

 :العامل المساعد المستخدك 

كلوريععد الألمنيععوك <كلوريععد الزنعك < كبريتععات الأمونيعوك < كلوريعد الماينيسععيوك <فوسعفات الأمونيععوك 

 .كلوريد الأمونيوك <كبريتات الألمنيوك <
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E 

This study is dealing with finishing of pure cotton and cotton polyester 

blended fabrics to improve their rot and crease resistance ,using the active 

compound tri(N – hydroxy methylol 2-carbamiol ethyl )amine with the 

presence of different catalysts .It is also intended to study the presence of 

different catalysts types on each of fabric tenacity and crease resistant . 

The result of this study was that , the fabrics which were treated with this 

component were permanently finished due to its of its chemical 

conjunction with the cotton cellulose with a strong conjunctures.This was 

approved by the increase of the percentage of nitrogen in the finished 

fanrics. The type of the catalyst has an effect on improving the rot 

resistance of fabrics. The effect of catalyst on the finished fabrics followed 

the following system: 

Aluminum chlorid  > Ammonium chloride >Magnesium chloride >Zinc 

chloride >Ammonium phosphate >Aluminum sulfate >Ammonium 

sulfate. 

The treated cotton fabrics have gained a resistant of crease and wrinkle 

and this resistant followed the following system; 

Aluminum chloride > Ammonium chloride >Zinc chloride >Aluminum 

sulfate >Ammonium sulfate >Ammonium phosphate >Magnesium 

chloride. 

When treating the blended cotton 50% & polyester 50% fabrics for rot 

resistance, it followed the following system: 

Ammonium chloride >Magnesium chloride >Aluminum chloride 

>Ammonium phosphate >Aluminum sulfate >Zinc chloride >Ammonium 

sulfate. 
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